
■用　途

■特　長

■性　状

■使用方法

JAIA-002742	 F☆☆☆☆
JAIA-400927	 4VOC基準適合

注入：コンクリート構造物などのひび割れ補修。（ボンドシリンダー工法Ⓡ併用）
　　　RM骨材を併用した樹脂モルタル注入。
樹脂モルタル用バインダー：樹脂モルタルとして、コンクリートやモルタルの欠損補修。

「ボンド E205」は、従来、注入の難しかった微細なひび割れへの注入に対応で
きる、超低粘度形エポキシ樹脂注入材です。強い接着力と耐久性を併せ持ち、
しかも揮発性物質を含みません。工場床、道路、台座などのひび割れの注入
補修に最適です。

超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂

項　　目 主　　　剤 硬　化　剤 混　合　物

主　　成　　分 エポキシ樹脂 脂環式ポリアミン ——

外　　　　　観 淡黄色透明液 淡黄色透明液 淡黄色透明液

混　　合　　比 主剤：硬化剤＝3：1（質量比）

混　合　粘　度 100±50ｍPa・s（20℃）

可　使　時　間 40±10分（20℃、500g）
※数値は規格値ではありません。

●	施工面は、ホコリや油などを取り除き乾燥させてください。
●	「ボンド E205」の主剤と硬化剤を3：1（質量比）の混合比で計量し、充分に混合撹拌して使用してく
ださい。

●	一度に混合する量は、可使時間以内に使いきれる量にしてください。
●	器具類に付着したものは、硬化する前に有機溶剤でふき取ってください。
●	注入後はエポキシ樹脂が硬化するまで振動や衝撃を与えないように養生を行う。
●	低温時は硬化が著しく遅れます。原則として5℃以上の環境で使用してください。
●	主剤は10℃以下に放置すると結晶化することがありますので10℃以上で保存してください。万一結
晶化した場合は容器を湯などで加温すると容易に元の液状になりますが、硬化剤との混合は常温に
戻してから行ってください。

低圧注入用：自動式低圧樹脂注入工法の小さなひび割れ注入用エポキシ樹脂に最適です。
超 低 粘 度：超低粘度で流動性が非常によく、微細な間隙に充てんできます。
高 強 度：機械的特性、および接着性に優れます。
耐 久 性：硬化後の耐水・耐久性に優れます。
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■技術データ

■梱包容量

■警　告

国際単位系（SI）による数値の換算は、 1kgf=9.8N、 1cP=1mPa･s、 1kgf･cm=9.8×10-2J、 1MPa＝1N/mm2です。
1N/mm2は約10.2kgf/cm2に相当します。
本資料の技術情報、標準処方例は当社の試験、研究に基づいたもので、信頼しうるものと考えますが、記載の諸性能および諸特性などは、材料や使用条件などにより本資料
と異なる結果を生ずることがあります。実際の諸性能、諸特性などについては、ご需要家各位で試験、研究ならびに検討の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

http://www.bond.co.jp/
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1. 硬化物の性能規格（社内規格値）

試　験　項　目 社　内　規　格　値 試験方法

比　　　　　　　　　　　　　重 1.10±0.05 JIS K 7112-1980

圧　縮　降　伏　強　さ（N/mm2） 45.0   以上 JIS K 7208-1995

圧　 縮　 弾　 性　 率（N/mm2） 1.0×103  以上 JIS K 7208-1995

曲 　 げ 　 強 　 さ（N/mm2） 40.0   以上 JIS K 7203-1995

引 　 張 　 強 　 さ（N/mm2） 20.0   以上 JIS K 7113-1995

硬 　 度 （HDD） 75以上 JIS K 7215-1986

引 張せん断接着強さ（N/mm2） 10.0   以上 JIS K 6850-1994
※養生：20±1℃で7日間。

2. モルタル曲げ接着強さ（測定値例）

試　験　条　件 曲げ接着強さ（N/mm2）
標　　　　準 6.9

乾湿繰り返し 5.1

※試験方法：JIS A 6024に準拠。
※試験条件：（標準）20±1℃で7日間養生後試験。
	 （乾湿繰り返し）�20±1℃で7日間養生後、

60±1 ℃ で18時 間暴露
し、60±1℃で16時間水
中に浸せき後試験。

4. 耐薬品性
項　　　　　目 質量増加率（％）

水 1.15

5％水酸化ナトリウム 1.20

飽和水酸化カルシウム 1.10

※試験方法：JIS A 7114を参照。
※養生：20±1℃で7日間。
※浸せき条件：20±1℃で14日間。

3. 温度と粘度の関係

温　　　度（℃） 5 10 20

混合粘度（mPa・s） 270 210 110

  ●ボンド E205：4kgセット（主剤：3kg、硬化剤：1kg）……4セット入り／ 1ケース

健康に有害な物質を含有しています。かぶれやすい物質です。
より詳細な情報はSDS（またはMSDS）をお読みください。

■注意事項 本品は、皮フに付着したり蒸気を吸入すると、かぶれ、中毒やその他の健康障害を起こす恐れがあります。
下記の注意事項を守って取り扱ってください。
●火気のある場所では使用しない。●作業場所は充分に換気する。●取り扱い中は、皮フにふれないように注意し、必要に応じ
て有機ガス用防毒マスク、または送気マスク、保護手袋、保護メガネなどを着用する。●容器からこぼれないように出し入れす
る。●容器からこぼれた場合には、砂を散布したのち処理する。●取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行う。●作業衣な
どに付着した場合には、すみやかにその汚れをよく落とす。●皮フに付着した場合にはすみやかにふき取り、石ケンと水でよく
洗い落とす。痛みや外観に変化がある場合には医師の診察を受ける。●蒸気やガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、
空気の清浄な場所で安静にする。必要に応じて医師の診察を受ける。●眼に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師
の診察を受ける。●火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いる。●保管条件：40℃以下。使用後は密封する。●指定
された以外の材料と混合しない。●温度が5℃以下になると、極端に硬化が遅くなる。●火気厳禁（第四類第三石油類　危険等級Ⅲ）

※�本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用
途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。

※�本品は改良のため性状、性能を変更する場合があります。予めご了承くださいますようお願いい
たします。（記載の性状等は2014年7月現在のものです。不明の点はお問い合わせ願います。）


